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MATERIALI E FINITURE / materials and finishings
Descrizione / description Norma / conformity
Rilascio di formaldeide / Formaldehyde release EN 717-2/94

Resistenza all'azione di prodotti vari (macchie) / Resistance to cold liquids EN 12720/97

Colorimetria / Colourimetry EN 13721/04

Resistenza agli sbalzi di temperatura / Resistance to the temperature jolts UNI 9429/89

Abrasione Taber / Taber abrasion UNI 9115/87

Resistenza al calore secco / Resistance to dry heat EN 12722/97

Resistenza al calore umido / Resistance to wet heat EN 12721/97

Riflessione speculare / Measurement of specular glass EN 13722/04

Tendenza a ritenere lo sporco / Tendency to retain dirty UNI 9300/88 + FA 276/89

Resistenza alla luce / Light fastness UNI 9427/89

Resistenza alla graffiatura / Resistance to scratching UNI 9428/89

Resistenza dei bordi al calore / Resistance of the edges to the heat UNI 9242/87 e A1/98

Comportamento delle superfici ai prodotti di pulizia / Behavior of the superficial ones to the products of cleanliness PTP 53/95

LE CERTIFICAZIONI SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF        SU www.fumu.it      
The certifications are available on internet www.fumu.it

CERTIFICAZIONI PER SERIE AREA TESTATE DAL CATAS 
certification for model AREA tested by CATAS


